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De¤erli Meslektafllar›m,

Uluslararas› kurulufllar›n çabalar› ile gümrük tarifeleri (vergi 
ve fonlara) dayal› k›s›tlay›c› hükümler bir süre sonra belki 
de uygulama alan›ndan tamamen ç›kar›lacakt›r. Ancak, bu 

geliflmelerin ard›ndan dünya ticaretinin bütünüyle 
serbestleflece¤i sonucuna var›lmamal›d›r. Zira dünya ticareti 
bir yandan liberalleflirken, bir yandan yeni tarife d›fl› engeller 

ortaya ç›kmaktad›r.
Daha çok insan sa¤l›¤›n› ve çevre korumay› hedefleyen 

tarife d›fl› engeller, gümrük tarifelerine dayal› ticari 
engellerden çok daha fazla önemsenmesi gereken bir 

konudur. Zira, tarife d›fl› engelleri aflmak, vergi ve fonlarla 
oluflturulan gümrük duvarlar›n› aflmaktan daha güçtür. 

Örne¤in, "içerdi¤i kanserojen katk› maddesi dolay›s›yla 
insan›m›z ve çevremiz için zararl›d›r" damgas›n› yiyen bir 

ürünün bu sonuca varan ülkeye ihracat› art›k mümkün 
de¤ildir. Gümrük vergisi ve fon maliyetine katlanmak bile 

çözüm getirmemektir.
Bu nedenle, yeni dünya düzeninde ticaret yapmay› 

sürdürebilmek ve özlemimiz olan dünya ticaretindeki pay›m›z› 
art›rabilmek, tarife d›fl› engelleri aflacak kalite ve standartlar› 
yakalamaktan geçmektedir. Bu durum da ürünlerin test ve 

kontrollerinin önemini art›rm›flt›r.
Bilindi¤i gibi, ‹TK‹B olarak, ihracatç›lar›m›z›n gereksinim 

duydu¤u test ve kontrollerin gerçeklefltirilmesi için 
kurdu¤umuz uluslararas› kurulufllar nezdinde akredite olmufl 

laboratuar›m›z faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bunun yan›s›ra, yol gösterici nitelikteki bu kitab›n da 

ihracatç›lar›m›za say›s›z yararlar sa¤layaca¤›na inan›yorum.
Tekstil ve Haz›rgiyim Ürünlerinde Aranan Kalite Kriterleri 
ad›n› tafl›yan el kitab›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen 
sektör mensuplar›m›za, ö¤retim görevlilerimize ve ‹TK‹B 

E¤itim fiubesi çal›flanlar›na ve katk›da bulunanlara teflekkür 
ediyorum.

Nuri ARTOK
‹stanbul Haz›rgiyim ve Konfeksiyon ‹hracatç›lar› Birli¤i

Yönetim Kurulu Baflkan›



Önsöz

Ekonomik, siyasal ve toplumsal etkileri bak›m›ndan sanayi 

devrimi ile eflde¤er tutulan yeni bir döneme, bilgi ça¤›na 

geçifl sürecini yaflad›¤›m›z flu günlerde, üretim 

sistemlerinin ve ifl süreçlerinin dayand›¤› teknoloji 

taban›nda köklü de¤iflimler oldu¤u gözlenmektedir.

Teknolojinin tüm operasyonel ifllerinde üretim araçlar›, 

metotlar› ve hammaddeleri gibi üretim sektörlerinde de 

önemli de¤ifliklikler yaflanacakt›r. Tekstil ve Haz›rgiyim 

ürünlerinde karfl›m›za ç›kacak ve ç›kmakta olan birçok 

ürün bak›m ifllemlerindeki hasl›klar›n önemi daha da 

artacakt›r. Al›c› firmalar›n hedef kitlelerine ve mallar›n› 

dolafl›mda vazgeçilmez k›lmak için testleri teknoloji ile 

birlikte zorunlu hale getirecekleri aç›kt›r.

Ürünümüzün kabul görmesi için, öncelikle firmalar›m›z›n 

kendilerini kontrol etmelerini sa¤layacak, olmazsa - olmaz 

genel testlerin hangileri oldu¤unun, artikel baz›nda bir 

araya topland›¤›n› gösteren bu döküman tüm yabanc› 

al›c› firmalar›n üreticide arad›klar› kalite kriterlerinden 

yola ç›k›larak haz›rlanm›flt›r. Ancak, öncelikle al›c› firma 

talepleri esas al›nmal› ve kriterler bu do¤rultuda tespit 

edilmelidir.

Bir genellemenin ürünü olan bu döküman, bir grup 

çal›flmas›n›n sonucu ortaya ç›km›flt›r. Sektörün bilgi 

da¤arc›¤›na eklenecek bu dökümana katk›lar›ndan dolay› 

Say›n Öznur Mutlu’ya ve eme¤i geçen herkese teflekkür 

eder, sektör mensuplar›n›n ve e¤itim kurumlar›n›n 

çal›flmalar›nda yararl› olmas›n› umut ederim.

Sayg›lar›mla,

Erbil C‹HANG‹R

‹TK‹B E¤itim Müdürü
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN

BAYAN/ERKEK CEKET‹
DÖP‹YES/TAKIM ELB‹SE

9

Y›kanabilir tüm elyaflar / yün, ince hayvan k›l› ve ipek hariç 

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›3		

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›4 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›5		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›5		

Esneklik/Elastikiyet6 		

Elyaf bileflim analizi

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
4. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
6. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN

BAYAN/ERKEK CEKET‹
DÖP‹YES/TAKIM ELB‹SE
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Y›kanamaz tüm elyaflar/yün, ince hayvan k›l› ve ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Kuru Temizleme Hasl›¤›		
Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›1		

Ter Hasl›¤›2		

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm

  C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4			

Esneklik/Elastikiyet5 		

Elyaf bileflim analizi

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN

BAYAN/ERKEK CEKET‹
DÖP‹YES/TAKIM ELB‹SE
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Y›kanabilir yün ve ince hayvan k›l›

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›3		

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›4 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›5              			
Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›5		

Esneklik/Elastikiyet6		

Elyaf bileflim analizi7

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
4. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
6. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
7. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN

BAYAN/ERKEK CEKET‹
DÖP‹YES/TAKIM ELB‹SE
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Y›kanamaz yün ve ince hayvan k›l›

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Kuru Temizleme Hasl›¤›		
Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›1		

Ter Hasl›¤›2		

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4     		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi6

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
6. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN

BAYAN/ERKEK CEKET‹
DÖP‹YES/TAKIM ELB‹SE

13

Y›kanabilir ‹pek  

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›3		

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›4 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›5                    		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›5		

Esneklik/Elastikiyet6		

Elyaf bileflim analizi

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
4. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
6. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN

BAYAN/ERKEK CEKET‹
DÖP‹YES/TAKIM ELB‹SE
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Y›kanamaz ‹pek

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Kuru Temizleme Hasl›¤›		
Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›1		

Ter Hasl›¤›2		

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤› 		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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Y›kanabilir tüm elyaflar, yün ve ince hayvan k›l› dahil, ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4      		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi6

PANTALON
ETEK

BERMUDA/fiORT
ELB‹SE

BLUZ
YELEK/HIRKA
ATLET
TULUM

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
6. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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Y›kanamaz yün ve ince hayvan k›l›

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Kuru Temizleme Hasl›¤›		
Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›1		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm	

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›2 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›3                    		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›3		

Esneklik/Elastikiyet4		

Elyaf bileflim analizi5

PANTALON
ETEK

BERMUDA/fiORT
ELB‹SE

BLUZ
YELEK/HIRKA
ATLET
TULUM

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
3. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
4. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
5. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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‹pek

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi

PANTALON
ETEK

BERMUDA/fiORT
ELB‹SE

BLUZ
YELEK/HIRKA
ATLET
TULUM

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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Tüm elyaflar, ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi

GÖMLEK

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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‹pek

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›4		

Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi

GÖMLEK

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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Tüm elyaflar, ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Elyaf bileflim analizi

T-SHIRT
POLOSHIRT

SWEATSHIRT

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse  aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



‹pek 

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi
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T-SHIRT
POLOSHIRT

SWEATSHIRT

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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Tüm elyaflar,  yün ve ince hayvan k›l› hariç 

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm		
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›		
Esneklik/Elastikiyet4		

Elyaf bileflim analizi

KAZAK/SÜETER
HIRKA

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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KAZAK/SÜETER
HIRKA

Y›kanabilir yün ve ince hayvan k›l›

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤› 		
Esneklik/Elastikiyet4		

Elyaf bileflim analizi5

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
5. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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KAZAK/SÜETER
HIRKA

Y›kanamaz yün ve ince hayvan k›l›

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Kuru Temizleme Hasl›¤›		
Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›1		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›2 		

‹plik inceli¤i		
‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›      		
Esneklik/Elastikiyet3		

Elyaf bileflim analizi4

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
3. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
4. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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EfiOFMAN TAKIMI
EfiOFMAN PANTALONU

fiORT
TAYT/KISA TAYT

Tüm elyaflar, yün hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤› 		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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EfiOFMAN TAKIMI
EfiOFMAN PANTALONU

fiORT
TAYT/KISA TAYT

Yün

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Kuru Temizleme Hasl›¤›1		

Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›2		

Ter Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1		

Y›kama Sonras› Görünüm			
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testleri:		
m2 a¤›rl›¤›3 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Hav dayan›kl›l›¤›		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4		

Esneklik/Elastikiyet5		

Elyaf bileflim analizi6

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
6. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›		
Sürtme Hasl›¤›		
Su Hasl›¤›		
Ter Hasl›¤›		
Deniz Suyu Hasl›¤›		
Klor Hasl›¤›		
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:		
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi		
Y›kama Sonras› Görünüm

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:		
m2 a¤›rl›¤›1 		

‹plik inceli¤i		
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›		
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›		
Afl›nma direnci		
Boncuklanma		
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›2		

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›2		

Esneklik/Elastikiyet3		

Elyaf bileflim analizi
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MAYO (ERKEK)
MAYO (BAYAN)

1. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
3. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4 			

Elyaf/Kufl tüyü geçirgenli¤i5			

Su geçirgenli¤i			
Hava geçirgenli¤i			
Su iticilik			
Elyaf bileflim analizi
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KAYAK KIYAFET‹

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Üründe elyaf/kufltüyü dolgu malzemesi kullan›lm›flsa aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤› 			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analizi
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FONKS‹YONEL B‹S‹KLETÇ‹ KIYAFET‹

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar, ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
‹lmek dayan›kl›l›¤›			
Hav dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4			

Elyaf bileflimi analizi
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BORNOZ
SABAHLIK

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



‹pek 

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤› 			
Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›2			

‹plik inceli¤i 			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma      			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›3			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›3			

Elyaf bileflim analizi
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BORNOZ
SABAHLIK

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
3. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar, yün, ince hayvan k›l› ve ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Boncuklanma			
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analizi
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BODY
BOXER fiORT

P‹JAMA

GECEL‹K
KÜLOT (BAYAN)
ATLET/FAN‹LA

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



 Yün ve ince hayvan k›l›

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testleri:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Boncuklanma			
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4 			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analiz6
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BODY
BOXER fiORT

P‹JAMA

GECEL‹K
KÜLOT (BAYAN)
ATLET/FAN‹LA

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.
6. Ürün Uluslararas› Yün Birli¤i’nden belgeli de¤ilse (IWS no’su olmayan yünden üretilmiflse) aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



‹pek

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Boncuklanma			
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4  			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analizi
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BODY
BOXER fiORT

P‹JAMA

GECEL‹K
KÜLOT (BAYAN)
ATLET/FAN‹LA

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤ifliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testleri:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Boncuklanma			
Hav dayan›kl›l›¤›/‹lmek dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4           			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4 			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analizi
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SÜTYEN/SÜTYEN TAKIM/BÜST‹YER
BAYAN ‹Ç ÇAMAfiIRI/KORSE VE D‹⁄ERLER‹

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›1			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Y›kama Sonras› Görünüm				

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›2 			

‹plik inceli¤i			
‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›			
Boncuklanma      			
Esneklik/Elastikiyet3			

Elyaf bileflim analizi
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fiOSET/D‹Z ALTI ÇORAP
KÜLOTLU ÇORAP/‹NCE KÜLOTLU ÇORAP

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
3. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testleri:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4                 			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4      			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflimi analizi
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ELD‹VEN/ATKI/fiAPKA/EfiARP

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›3			

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›4 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›5 			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›5			

Esneklik/Elastikiyet6			

Elyaf bileflim analizi
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EV ELB‹SES‹/ÖNLÜK

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
4. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
6. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler: 			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤› 			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
Hav dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl mukavemeti4 			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4 			

Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analizi
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‹fi ELB‹SES‹
(PANTALON, ÖNLÜK, TULUM, CEKET, GÖMLEK)

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›			
Kuru Temizleme Hasl›¤›1			

Sürtme Hasl›¤›			
Su Hasl›¤›2			

Ter Hasl›¤›			
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Y›kama Sonras› Görünüm				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:			
m2 a¤›rl›¤›3 			

‹plik inceli¤i			
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤› 			
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›			
Afl›nma direnci			
Boncuklanma			
Hav dayan›kl›l›¤›			
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4  			

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4 			

Su geçirmezlik			
Esneklik/Elastikiyet5			

Elyaf bileflim analizi
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‹fi ELB‹SES‹
(YA⁄MUR VE SO⁄U⁄A KARfiI KORUYUCU G‹YS‹LER)

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›1			

Kuru Temizleme Hasl›¤›			
Sürtme Hasl›¤›			
Ter Hasl›¤›2			

Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:			
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi1			

Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi			
Y›kama Sonras› Görünüm1			

Kuru Temizleme Sonras› Görünüm
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DER‹ G‹Y‹M

1. Ürün y›kanabiliyorsa aranabilir kriterdir.
2. Ürün tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar, ipek hariç

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›				
Kuru Temizleme Hasl›¤›1				

Sürtme Hasl›¤›				
Su Hasl›¤›2				

Ter Hasl›¤›				
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:				
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi				
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1				

Y›kama Sonras› Görünüm					
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:				
m2 a¤›rl›¤›3				

‹plik inceli¤i				
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›				
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›				
Afl›nma direnci				
Boncuklanma				
Hav dayan›kl›l›¤›				
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4           				

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4				

Esneklik/Elastikiyet5				

Elyaf bileflim analizi
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NEVRES‹M TAKIMLARI/ÇARfiAFLAR
EL HAVLULARI/BANYO HAVLULARI

KURULAMA BEZLER‹

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



‹pek

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›				
Kuru Temizleme Hasl›¤›1				

Sürtme Hasl›¤›				
Su Hasl›¤›2				

Ter Hasl›¤›				
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:				
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi1				

Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi				
Y›kama Sonras› Görünüm1					

Kuru Temizleme Sonras› Görünüm

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:				
m2 a¤›rl›¤›3 				

‹plik inceli¤i				
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›				
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›				
Afl›nma direnci				
Boncuklanma				
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4				

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4                                                             

                               	 Esneklik/Elastikiyet5				

Elyaf bileflim analizi
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NEVRES‹M TAKIMLARI/ÇARfiAFLAR
EL HAVLULARI/BANYO HAVLULARI

KURULAMA BEZLER‹

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›				
Kuru Temizleme Hasl›¤›1				

Sürtme Hasl›¤›				
Su Hasl›¤›2				

Ter Hasl›¤› 				
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:				
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi				
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1				

Y›kama Sonras› Görünüm					
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:				
m2 a¤›rl›¤›3 				

‹plik inceli¤i				
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›				
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›				
Afl›nma direnci				
Boncuklanma     				
Elyaf bileflim analizi
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MASA ÖRTÜLER‹

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Y›kanabilir tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›				
Kuru Temizleme Hasl›¤›1				

Sürtme Hasl›¤›				
Su Hasl›¤›2				

Ter Hasl›¤› 				
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:				
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi				
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1				

Y›kama Sonras› Görünüm					
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1 

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:				
m2 a¤›rl›¤›3 				

‹plik inceli¤i				
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›				
Patlama bas›nc›				
Afl›nma direnci				
Boncuklanma				
Hav dayan›kl›l›¤› 				
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4            				

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4   				

Esneklik/Elastikiyet5				

Elyaf bileflim analizi
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YATAK ÖRTÜLER‹
YORGANLAR

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



 Y›kanmaz tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Kuru Temizleme Hasl›¤›				
Sürtme Hasl›¤›				
Su Hasl›¤›1				

Ter Hasl›¤› 				
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:				
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi				
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm

 C. Mekanik/Teknolojik Testler:				
m2 a¤›rl›¤›2 				

‹plik inceli¤i				
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›				
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›				
Afl›nma direnci				
Boncuklanma				
Hav dayan›kl›l›¤› 				
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›3                  				

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›3       					
Esneklik/Elastikiyet4				

Elyaf bileflim analizi
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YATAK ÖRTÜLER‹
YORGANLAR

1. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
2. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
3. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.



Tüm elyaflar

Kalite Kriterleri

 A. Renk Hasl›klar›:	 Y›kama Hasl›¤›				
Kuru Temizleme Hasl›¤›1				

Sürtme Hasl›¤›				
Su Hasl›¤›2				

Ter Hasl›¤› 				
Ifl›k Hasl›¤›

 B. Bak›m ‹flleminden Sonra Meydana Gelen De¤iflikliklerin Tesbiti:				
Y›kama Sonras› Ölçü De¤iflimi				
Kuru Temizleme Sonras› Ölçü De¤iflimi1				

Y›kama Sonras› Görünüm					
Kuru Temizleme Sonras› Görünüm1

 C. Mekanik/Teknolojik Testleri:				
m2 a¤›rl›¤›3 				

‹plik inceli¤i				
‹plik s›kl›¤›/‹lmek s›kl›¤›				
Patlama bas›nc›/Kopma dayan›kl›l›¤›				
Afl›nma direnci				
Boncuklanma				
Hav dayan›kl›l›¤› 				
Dikifl mukavemeti/Dikifl kaymas›4                				

Çözgü/Atk› dayan›kl›l›¤›4      				

Esneklik/Elastikiyet5				

Elyaf bileflimi analizi
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PERDELER
(DEKORASYON KUMAfiLARI)

1. Üründe kuru temizleme öngörülmüflse aranabilir kriterdir.
2. Ürün çok renkli ve kontras özellik tafl›yorsa aranabilir kriterdir.
3. Al›c› firma taraf›ndan sipariflte a¤›rl›k belirtilmiflse aranabilir kriterdir.
4. Ürün dokuma kumafllardan üretilmiflse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan içeren ürünlerde, al›c› firman›n ölçü tablosunda belirtilen verilere göre aranabilir kriterdir.

Önemli Not: A ve B’de yer alan kalite kriterleri al›c› firmalar taraf›ndan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri 
ise al›c› firman›n iste¤i üzerine de¤iflen/istenen/aranan kriterlerdir.
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