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Degerli Meslektaslarim,

Uluslararasi kuruluglarin ¢abalari ile gumrik tarifeleri (vergi
ve fonlara) dayal kisitlayici hikimler bir sire sonra belki
de uygulama alanindan tamamen ¢ikarilacaktir. Ancak, bu
gelismelerin ardindan dinya ticaretinin butinuyle
serbestlesecedi sonucuna variimamalidir. Zira diinya ticareti
bir yandan liberallesirken, bir yandan yeni tarife disi engeller
ortaya ¢cikmaktadir.

Daha cok insan sagligini ve ¢evre korumayi hedefleyen
tarife disi engeller, gimruk tarifelerine dayali ticari
engellerden cok daha fazla &nemsenmesi gereken bir
konudur. Zira, tarife disi engelleri asmak, vergi ve fonlarla
olusturulan gumrik duvarlarini agsmaktan daha gugtur.
Ornegin, "igerdigi kanserojen katki maddesi dolayisiyla
insanimiz ve ¢gevremiz icin zararlidir" damgasini yiyen bir
ariinlin bu sonuca varan Ulkeye ihracati artitk mimkin
degildir. GUmrlk vergisi ve fon maliyetine katlanmak bile
¢6zum getirmemektir.

Bu nedenle, yeni diinya diizeninde ticaret yapmayi
surdirebilmek ve 6zlemimiz olan dlnya ticaretindeki payimizi
artirabilmek, tarife digi engelleri asacak kalite ve standartlar
yakalamaktan ge¢cmektedir. Bu durum da Urinlerin test ve
kontrollerinin dnemini artirmigtir.

Bilindigi gibi, ITKIB olarak, ihracatcilarimizin gereksinim
duydugu test ve kontrollerin gergeklestiriimesi icin
kurdugumuz uluslararasi kuruluslar nezdinde akredite olmusg
laboratuarimiz faaliyetlerini surdirmektedir.

Bunun yanisira, yol gdsterici nitelikteki bu kitabin da
ihracatcilanimiza sayisiz yararlar saglayacagina inaniyorum.
Tekstil ve Hazirgiyim Uriinlerinde Aranan Kalite Kriterleri
adini tasiyan el kitabinin hazirlanmasinda emegi gecen
sektdér mensuplarimiza, dgretim gérevlilerimize ve ITKIB
Egitim Subesi calisanlarina ve katkida bulunanlara tesekkur
ediyorum.

_ ~ Nuri ARTOK
Istanbul Hazirgiyim ve Konfeksiyon lhracatgilari Birligi
Yénetim Kurulu Baskani




Onso6z

Ekonomik, siyasal ve toplumsal etkileri bakimindan sanayi
devrimi ile esdeger tutulan yeni bir déneme, bilgi cagina
gecis surecini yasadigimiz su gunlerde, tretim
sistemlerinin ve is slreclerinin dayandigi teknoloji
tabaninda kokli degisimler oldugu gézlenmektedir.

Teknolojinin tum operasyonel iglerinde Uretim araglari,
metotlari ve hammaddeleri gibi Uretim sektdrlerinde de
6nemli degisiklikler yasanacaktir. Tekstil ve Hazirgiyim
uranlerinde kargimiza gikacak ve gikmakta olan birgok
urin bakim iglemlerindeki hasliklarin énemi daha da
artacaktir. Alici firmalarin hedef kitlelerine ve mallarini
dolagimda vazgecilmez kilmak i¢in testleri teknoloji ile
birlikte zorunlu hale getirecekleri agiktir.

Uriiniimiizin kabul gérmesi icin, dncelikle firmalarimizin
kendilerini kontrol etmelerini saglayacak, olmazsa - olmaz
genel testlerin hangileri oldugunun, artikel bazinda bir
araya toplandigini gésteren bu dékiman tim yabanci
alici firmalarin Ureticide aradiklari kalite kriterlerinden
yola ¢ikilarak hazirlanmigtir. Ancak, éncelikle alici firma
talepleri esas alinmali ve kriterler bu dogrultuda tespit
edilmelidir.

Bir genellemenin Grint olan bu dékiman, bir grup
calismasinin sonucu ortaya ¢ikmistir. Sektérin bilgi
dagarcigina eklenecek bu dékiimana katkilarindan dolayi
Sayin Oznur Mutlu’ya ve emegi gecen herkese tesekkiir
eder, sektér mensuplarinin ve egitim kurumlarinin
calismalarinda yararli olmasini umut ederim.

Saygilarimla,

Erbil CIHANGIR
ITKIB Egitim MidCirdi
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN
BAYAN/ERKEK CEKETI
DOPIYES/TAKIM ELBISE

Yikanabilir tiim elyaflar / yiin, ince hayvan kili ve ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklar: Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hasligr'
Sirtme Hashg
Su Haslgi?
Ter Haslhg®
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi'
Yikama Sonrasi Goriinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr*
Iplik inceligi
iplik siknig/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhilgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi®
Cozgu/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Urlinde kuru temizleme dngoriilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

4. Alic firma tarafindan siparigte agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

5. Uriin dokuma kumaglardan Gretilmigse aranabilir kriterdir.

6. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren riinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN
BAYAN/ERKEK CEKETI
DOPIYES/TAKIM ELBISE

Yikanamaz tiim elyaflar/yiin, ince hayvan kili ve ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Kuru Temizleme Haslgi
Sirtme Hasligi
Su Hashgr'
Ter Hasligi?
Isik Hashg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Kuru Temizleme Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi G6rinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhigr®
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhlig
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhlig
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgii/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriin ¢ok renkli ve kontras 6zellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

2. Urlin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Gnemii Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alict firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN
BAYAN/ERKEK CEKETI
DOPIYES/TAKIM ELBISE

Yikanabilir yiin ve ince hayvan kili
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Haslig?
Ter Hasligr®
Istk Hasligi

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Goriintim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhgr*
Iplik inceligi
Iplik sikh@i/llmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi®
Gozgii/Atki dayanikling®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi’
1. Uriinde kuru temizleme éngériilmiigse aranabilir kriterdir.
2. Urin ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.
3. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
4. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.
5. Urlin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.
6. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.
7. Uriin Uluslararasi Yin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden uretilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN
BAYAN/ERKEK CEKETI
DOPIYES/TAKIM ELBISE

Yikanamaz yiin ve ince hayvan kili
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Kuru Temizleme Haslig!
Sirtme Hasligi
Su Hashgr'
Ter Hashgi?
Isik Hashg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Gorinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgd
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhlig
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Gozgii/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi®

1. Uriin ¢ok renkli ve kontras 6zellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

2. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urtin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren Griinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.
6. Uriin Uluslararasi Ytin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden iretilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN
BAYAN/ERKEK CEKETI
DOPIYES/TAKIM ELBISE

Yikanabilir ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashg'
Siirtme Haslg!
Su Hashgr?
Ter Hashg®
Isik Hashg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Ol¢ii Degisimi’

Yikama Sonrasi Goriiniim
Kuru Temizleme Sonrasi Gortiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m? agirhgr*
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigr
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi®
Cozgui/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi
1. Uriinde kuru temizleme &ngériilmiigse aranabilir kriterdir.
2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.
3. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.
4. Alici firma tarafindan siparigte agirlik belirtiimigse aranabilir kriterdir.
5. Uriin dokuma kumaglardan Gretilmigse aranabilir kriterdir.

6. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren riinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MANTO/PALTO
SPOR CEKET/MONT/KABAN
BAYAN/ERKEK CEKETI
DOPIYES/TAKIM ELBISE

Yikanamaz ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Kuru Temizleme Haslig
Sirtme Haslgi
Su Hashgr'
Ter Hashgr?
Isik Hashgi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Gorinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m? agirhg
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhilig
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgii/Atki dayaniklihgi®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. L:Jri]n cok renkli ve kontras 6zellik tasiyorsa aranabilir kriterdir.

2. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan siparigte agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan tretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan iceren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere g6re aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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PANTALON | BLUZ
ETEK | YELEK/HIRKA
BERMUDA/SORT | ATLET
ELBISE | TULUM

Yikanabilir tiim elyaflar, yiin ve ince hayvan kili dahil, ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Haslig
Kuru Temizleme Hasligr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi?
Ter Hashg
Isik Hasligt

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Goriinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m? agirhge
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhlig
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayaniklilgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Gozgii/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi®
1. Uriinde kuru temizleme éngériilmiigse aranabilir kriterdir.
2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.
3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.
4. Urlin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan iceren driinlerde, alici firmanin 6l¢ii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

6. Uriin Uluslararasi Yiin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden iretilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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PANTALON | BLUZ
ETEK | YELEK/HIRKA
BERMUDA/SORT | ATLET
ELBISE | TULUM

Yikanamaz yiin ve ince hayvan kili
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Kuru Temizleme Hashgi
Sirtme Hashg
Su Hasligr'
Ter Hashg
Isik Hashgu

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Gorinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m? agirhg?
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhhg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymas:®
Cozgui/Atki dayaniklihgr?
Esneklik/Elastikiyet*
Elyaf bilesim analizi®

1. Urlin gok renkli ve kontras dzellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

2. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

3. Urtin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

4. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren Griinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.
5. Uriin Uluslararasi Yiin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden iretilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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PANTALON | BLUZ
ETEK | YELEK/HIRKA
BERMUDA/SORT | ATLET
ELBISE | TULUM

ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hasligi'
Sirtme Hashg
Su Hashgr?
Ter Hashg
Isik Hashg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’

Yikama Sonrasi Goriiniim
Kuru Temizleme Sonrasi Goriinim’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhge
iplik inceligi
Iplik sikhigi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriiimiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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GOMLEK

Tiim elyafiar, ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Haslig?
Ter Hashg
Istk Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gortintim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhg®
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgui/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Urlinde kuru temizleme 6ngoriilmiisse aranabilir kriterdir.

2. Urlin gok renkli ve kontras dzellik taglyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urtin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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GOMLEK

ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Haslig?
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Goriiniim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhg
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigr
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikliligi®
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgui/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme &ngdrilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alict firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan dretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren drinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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T-SHIRT
POLOSHIRT
SWEATSHIRT

Tiim elyafiar, ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Hashgi?
Ter Hashg
Isik Haslig

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr®
Iplik inceligi
iplik siknig/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/limek dayaniklihgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme &ngériilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan siparigte agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.
4. Uriin dokuma kumaglardan tretilmigse aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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T-SHIRT
POLOSHIRT
SWEATSHIRT

ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Haslg?
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorindm
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr®
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/iimek dayaniklihgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgui/Atki dayaniklihigr*
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme &ngériilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6l¢ii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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KAZAK/SUETER
HIRKA

Tiim elyaflar, yiin ve ince hayvan kili harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Haslgi
Su Hasligi?
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degigimi'
Yikama Sonrasi Goriiniim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhge
Iplik inceligi
iImek sikligi
Patlama basinci
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/iimek dayaniklihgi
Esneklik/Elastikiyet*
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme &ngorilmigse aranabilir kriterdir.

2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtiimigse aranabilir kriterdir.

4. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6l¢i tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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KAZAK/SUETER
HIRKA

Yikanabilir yiin ve ince hayvan kili
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar:  Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Haslgi
Su Hasligi?
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degigimi'
Yikama Sonrasi Goriinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhg
Iplik inceligi
iImek sikngi
Patlama basinci
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/limek dayaniklihgi
Esneklik/Elastikiyet*
Elyaf bilesim analizi®

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren (riinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.
5. Uriin Uluslararasi Yin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden retilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi (izerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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KAZAK/SUETER
HIRKA

Yikanamaz yiin ve ince hayvan kili
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Kuru Temizleme Haslig
Sirtme Hasligi
Su Hashgr'
Ter Hashg
Isik Hashg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Kuru Temizleme Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Gorinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhigi®
iplik inceligi
lImek sikng
Patlama basinci
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/ilmek dayaniklihgi
Esneklik/Elastikiyet?
Elyaf bilesim analizi®

1. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

2. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

3. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren (riinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.
4. Uriin Uluslararasi Yin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden retilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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ESOFMAN TAKIMI
ESOFMAN PANTALONU
SORT
TAYT/KISA TAYT

Tiim elyaflar, yiin harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashgi
Su Hasligi?
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degigimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Goriintim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhg
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigr
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgui/Atki dayaniklihgr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriiimiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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ESOFMAN TAKIMI
ESOFMAN PANTALONU
SORT
TAYT/KISA TAYT

Yiin
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Haslig
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Hasligr?
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorianim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testleri:
m?2 agirhg:®
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhhig
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigi®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi®
1. Uriinde kuru temizleme 6ngdrillmiisse aranabilir kriterdir.
2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.
3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtiimigse aranabilir kriterdir.
4. Uriin dokuma kumaglardan tretilmigse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren drinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

6. Uriin Uluslararasi Y(in Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden iretilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MAYO (ERKEK)
MAYO (BAYAN)

Tiim elyaflar

Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Haslig
Sirtme Hasligi
Su Hashgi
Ter Hashg
Deniz Suyu Haslig
Klor Haslig
Isik Hashg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Dedisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degigimi
Yikama Sonrasi Gorinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhg!’
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhilig
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi®
Cozgui/Atki dayaniklihgr?
Esneklik/Elastikiyet?
Elyaf bilesim analizi

1. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtiimigse aranabilir kriterdir.
2. Uriin dokuma kumaglardan tretilmigse aranabilir kriterdir.
3. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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KAYAK KIYAFETI

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Haslig
Kuru Temizleme Hasligi'
Sirtme Hasligi
Su Hashgi?
Ter Haslgi
Isik Hashg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:

Yikama Sonrasi Olgii Degigimi

Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi GOrinim

Kuru Temizleme Sonrasi Goriiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr®
iplik inceligi
Iplik sikgi/ilmek sikligi
Patlama basinci/Kopma dayanikhhigi
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Gozgii/Atki dayaniklihgr®
Elyaf/Kus tliyli gecirgenligi®
Su gecirgenligi
Hava gecirgenligi
Su iticilik
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme 6ngorilmisse aranabilir kriterdir.

2. Urlin gok renkli ve kontras dzellik taglyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaslardan tretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Urlinde elyaf/kustiiyd dolgu malzemesi kullanilmigsa aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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FONKSIYONEL BISIKLETCI KIYAFETI

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi®
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degigimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr
Iplik inceligi
iplik sikigi/ilmek sikligi
Patlama basinci/Kopma dayaniklhgi
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmisse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan dretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren riinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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BORNOZ
SABAHLIK

Tiim elyafiar, ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi®
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr
Iplik inceligi
iplik sikigi/ilmek sikligi
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Asinma direnci
Boncuklanma
lImek dayanikliligi
Hav dayanikhhig
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Elyaf bilesimi analizi

1. Urlinde kuru temizleme 6ngoriilmiisse aranabilir kriterdir.

2. Urlin gok renkli ve kontras dzellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan siparigte agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.
4. Urtin dokuma kumaslardan tretilmigse aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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BORNOZ
SABAHLIK

ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklari:  Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashgi
Su Hashgi
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degigimi’
Yikama Sonrasi Goriintim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhg?
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigr
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymas:®
Cozgui/Atki dayaniklihgr®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme 6ngdrillmiisse aranabilir kriterdir.
2. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtiimisse aranabilir kriterdir.
3. Uriin dokuma kumaglardan dretilmigse aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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BODY | GECELIK
BOXER SORT | KULOT (BAYAN)
PIJAMA | ATLET/FANILA

Tiim elyaflar, yiin, ince hayvan kili ve ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Hashgi?
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhge
Iplik inceligi
iplik sikigi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/limek dayaniklilgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme 8ngorilmigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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BODY | GECELIK
BOXER SORT | KULOT (BAYAN)
PIJAMA | ATLET/FANILA

Yiin ve ince hayvan kili
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi®
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testleri:
m?2 agirhgr®
Iplik inceligi
iplik sikigi/ilmek sikligi
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Boncuklanma
Hav dayanikliligi/iimek dayaniklihigi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analiz®

1. Urlinde kuru temizleme ongoriilmiisse aranabilir kriterdir.

2. Uriin cok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren (riinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.
6. Urtin Uluslararasi Yin Birligi'nden belgeli degilse (IWS no’su olmayan yiinden iretilmigse) aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi (izerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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BODY | GECELIK
BOXER SORT | KULOT (BAYAN)
PIJAMA | ATLET/FANILA

ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Haslgi?
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr®
Iplik inceligi
iplik siklig/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/limek dayaniklilgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme &ngorilmigse aranabilir kriterdir.

2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alict firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan dretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren drinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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SUTYEN/SUTYEN TAKIM/BUSTIYER
BAYAN iG CAMASIRI/KORSE VE DIiGERLERI

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi®
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Dedisiklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Goriiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testleri:
m?2 agirhge
Iplik inceligi
Iplik sikhgi/iimek sikhgi
Patlama basinci/Kopma dayaniklhg
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi/ilmek dayaniklihgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Gozgii/Atki dayaniklihgr*
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Urlinde kuru temizleme ongoriilmiisse aranabilir kriterdir.

2. Uriin cok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaglardan Gretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6l¢i tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemii Not: A ve B'de yer alan Kalite kriterleri alict firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alict firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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; SOSET/DIZ ALTI GORAP
KULOTLU CORAP/INCE KULOTLU CORAP

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Haslig
Sirtme Hasligi
Su Hashg'
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi
Yikama Sonrasi GOrinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgi?
Iplik inceligi
Imek sikhigi
Patlama basinci
Boncuklanma
Esneklik/Elastikiyet?
Elyaf bilesim analizi

1. Oriin gok renkli ve kontras zellik tasiyorsa aranabilir kriterdir.
2. Alici firma tarafindan siparigte agirlik belirtiimigse aranabilir kriterdir.
3. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan Kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi (izerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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ELDIVEN/ATKI/SAPKA/ESARP

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Haslg
Kuru Temizleme Hashgr'
Sirtme Hashg
Su Hasligr?
Ter Hashg
Istk Hasligi

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testleri:
m?2 agirhgr®
Iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr®
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesimi analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriiimiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan dretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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EV ELBIiSESI/ONLUK

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar:  Yikama Hashg
Kuru Temizleme Hashgr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi2
Ter Hasligr
Isik Haslg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr
Iplik inceligi
Iplik sikhgi/iimek sikhgi
Patlama basinci/Kopma dayanikhhg
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi®
Gozgii/Atki dayaniklihgr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme 6ngorilmigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin cok renkli ve kontras ozellik taglyorsa aranabilir kriterdir.

3. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

4. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

5. Urtin dokuma kumaslardan tretilmigse aranabilir kriterdir.

6. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6l¢ii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi lizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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IS ELBISESI )
(PANTALON, ONLUK, TULUM, CEKET, GOMLEK)

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Hashgr'
Siirtme Hasligi
Su Hasligi?
Ter Hashg
Isik Haslg

B. Bakim igleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhgr
Iplik inceligi
iplik sikigi/ilmek sikligi
Patlama basinci/Kopma dayanikhhgi
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayaniklilgi
Dikis mukavemeti/Dikis mukavemeti’
Gozgii/Atki dayaniklihgr*
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriiimiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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) _ I§ ELBISESI o
(YAGMUR VE SOGUGA KARSI KORUYUCU GiYSILER)

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar: Yikama Hasligi
Kuru Temizleme Haslgr'
Siirtme Hasligi
Su Hashgi?
Ter Hashg
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Dedisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Goriiniim'’

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhge
iplik inceligi
iplik sikligi/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayanikhlig
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayaniklilgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgii/Atki dayaniklihgr®
Su gecirmezlik
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi
1. Uriinde kuru temizleme 6ngorillmiisse aranabilir kriterdir.
2. Urtin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.
3. Alic firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.
4. Uriin dokuma kumaglardan tretilmigse aranabilir kriterdir.
5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren drinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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DERI GIYiM

Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklar: Yikama Haslg!'
Kuru Temizleme Hashg
Sirtme Hashg
Ter Haslgi?
Isik Hashg

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi'
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi
Yikama Sonrasi Gortiniim'
Kuru Temizleme Sonrasi GOrinim

1. ljr[]n yikanabiliyorsa aranabilir kriterdir.
2. Uriin tene direk temas ediyorsa aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir.
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NEVRESIM TAKIMLARI/GARSAFLAR
EL HAVLULARI/BANYO HAVLULARI
KURULAMA BEZLERI

Tiim elyaflar, ipek harig
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Yikama Hashgi
Kuru Temizleme Haslg!’
Siirtme Hashgi
Su Hashgr?
Ter Hasligi
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Ol¢ii Degisimi’
Yikama Sonrasi Goriiniim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhge
iplik inceligi
iplik siknig/ilmek sikhigi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilegsim analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriiimiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaglardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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NEVRESIM TAKIMLARI/GARSAFLAR
EL HAVLULARI/BANYO HAVLULARI
KURULAMA BEZLERI

ipek
Kalite Kriterleri

A. Renk Hashklari:  Yikama Haslgi
Kuru Temizleme Haslg!’
Siirtme Hashgi
Su Hashgr?
Ter Hashgi
Isik Hashg!

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Tesbiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi’
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi
Yikama Sonrasi Gortiniim'
Kuru Temizleme Sonrasi GOrinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhge
iplik inceligi
Iplik sikhgi/ilmek sikhg
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigi
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme 8ngérilmigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Uriin dokuma kumaglardan dretilmigse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren iriinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan Kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan Kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi (izerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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MASA ORTULERI

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar:  Yikama Hashgi
Kuru Temizleme Hashg!’
Siirtme Hashgi
Su Hashgi?
Ter Hasligi
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Dedisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi’
Yikama Sonrasi Gorinim
Kuru Temizleme Sonrasi Goriiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m?2 agirhge
iplik inceligi
Iplik sikhgi/iimek sikhgi
Patlama basinci/Kopma dayaniklhg
Asinma direnci
Boncuklanma
Elyaf bilesim analizi

1. Urinde kuru temizleme 8ngérilmigse aranabilir kriterdir.
2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.
3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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YATAK ORTULERI
YORGANLAR

Yikanabilir tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar:  Yikama Hashgi
Kuru Temizleme Haslg!’
Siirtme Hashgi
Su Hashgr?
Ter Haslhigi
Isik Hashg!

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Dedisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Ol¢ii Degisimi’
Yikama Sonrasi GOriinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testler:

m2 agirhge
iplik inceligi
Iplik sikhgi/iimek sikhg
Patlama basinci
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhhgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesim analizi

1. Uriinde kuru temizleme &ngériilmiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin ¢ok renkli ve kontras ozellik tagyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaglardan tretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6l¢ tablosunda belirtilen verilere gore aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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YATAK ORTULERI
YORGANLAR

Yikanmaz tiim elyaflar

Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar:  Kuru Temizleme Hasligi
Siirtme Hasligi
Su Hashg!’
Ter Hashgi
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Degisikliklerin Teshiti:
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi GOrinim

C. Mekanik/Teknolojik Testler:
m2 agirhigr
iplik inceligi
Iplik sikhgi/ilmek sikhg
Patlama basinci/Kopma dayanikhligi
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayaniklihgi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymas:®
Cozgui/Atki dayaniklihgr?
Esneklik/Elastikiyet*
Elyaf bilesim analizi

1. Urlin gok renkli ve kontras dzellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

2. Alici firma tarafindan siparigte agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

3. Uriin dokuma kumaglardan tretilmisse aranabilir kriterdir.

4. Esnek dokulu ve/veya elastan iceren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere g6re aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C'de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi iizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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PERDELER
(DEKORASYON KUMASLARI)

Tiim elyaflar
Kalite Kriterleri

A. Renk Hasliklar:  Yikama Hashgi
Kuru Temizleme Haslg!’
Siirtme Hashgi
Su Hashgr?
Ter Hasligi
Isik Hasligi

B. Bakim isleminden Sonra Meydana Gelen Dedisikliklerin Teshiti:
Yikama Sonrasi Ol¢ii Degisimi
Kuru Temizleme Sonrasi Olgii Degisimi'
Yikama Sonrasi GOrinim
Kuru Temizleme Sonrasi Gériiniim'

C. Mekanik/Teknolojik Testleri:
m?2 agirhge®
Iplik inceligi
iplik siknig/ilmek sikligi
Patlama basinci/Kopma dayaniklihg
Asinma direnci
Boncuklanma
Hav dayanikhiligi
Dikis mukavemeti/Dikis kaymasi*
Cozgu/Atki dayaniklihigr*
Esneklik/Elastikiyet®
Elyaf bilesimi analizi

1. Uriinde kuru temizleme Gngoriiimiigse aranabilir kriterdir.

2. Uriin gok renkli ve kontras ozellik tagiyorsa aranabilir kriterdir.

3. Alici firma tarafindan sipariste agirlik belirtilmigse aranabilir kriterdir.

4. Urlin dokuma kumaslardan Gretilmisse aranabilir kriterdir.

5. Esnek dokulu ve/veya elastan igeren driinlerde, alici firmanin 6lgii tablosunda belirtilen verilere gdre aranabilir kriterdir.

Onemli Not: A ve B'de yer alan kalite kriterleri alici firmalar tarafindan genellikle istenen/aranan kriterlerdir. C’de yer alan kalite kriterleri
ise alici firmanin istegi tizerine degisen/istenen/aranan kriterlerdir.
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